
                 規格

  項目
 VJY-1000  VJY-1100  VJY-1300 VJY-1500

Specific surfacearea(m2/g)

(表面的比,m2/g)
950 1050 1150 1550

  Benzene absorption(%)

(吸收律,%)
22 25  35  45

Iodine absorption(m2/g)

(吸收量,(m2/g)
950 1050  1260 1480

Methylthonine chloride   

decoloration(m2/g)

(靑色 脫色量,m2/g)

120 150  200 230

小孔直徑(A) 17 20 21 23

炭素含有量(%) 92 93 95 96

窒素含有量(%) 5 4 3 2

原料(%) VISCOS(1000)

厚度(mm) 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,10

   使用溫度 空氣中(˚C)    

     temperature(˚C)
470

遠赤外線(%) 93
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